SELEKTIA

FICHA TECNICA
DISENO PIEDRA TECNOLOGICA

MODELO / MODEL

slipstop TENBY MATE SERIES

FOTO / PICTURE (ORIENTATIVE)

P.E_ SLIPSTOP TENSY ANTHRACITE MATE 60X120
RECT.

F.E. SLIPSTOP TENBY GREY MATE 60X120 RECT

P.E_ SLIPSTOP TENBY BEIGE MATE 60X120 RECT.

FORMATO / SIZE 60X120 CMS. RECT.
GRUPO | GROUP Bla
TIPO I TYPE
PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile
TENBY: 13 CARAS

DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION

VALOR DEL TEST/TEST VALUE

%%TIA

NORMA / STANDARD

ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION A Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH >1300 N Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
[RESISTENCIA A LA FLEXION | RESISTANCE OF FLEXION > 35 Nimm2 Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL | SURFACE ABRASION Clase / Class PEIIVANTIRACTE PR une-eniso 105457
rESlSTENCIﬂ AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE Requerido / Requested Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-11
FESISTENCIA A LA HELADA | FROST RESISTANCE Requerido / Requested Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-12
ESISTENCIA
UMICA (PRODUCTOS DOMESTICOS YOEPISSNA! | i umumcs | Cumplo /passed | uneeniso tosesis
ESISTANCE
ESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE GHA Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545-13
ESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE GHA Cumple / Passed UNE-EN-ISO 10545.13

- - - -

ESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS Minima / Minimum Class 3 Cumple / Passed UNE-EN-IS0 10545-14
ESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE Metodo Disponible | Available Method] R11 DIN 51130:2014-5
LESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE Metodo Disponible / Available Method Class 3 UNE-ENV 41801:2017 EX

[RESISTENCIA AL RAYADO [ HARDNESS (MOHS)

Minimo / Minimum 3

Cumple / Passed (6)

EN 101

www.selektia.com.mx

@ 800 377 9000




